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Werkstoffgruppen Werkstoffgruppen
10004 St33 17 240 X5CrNi18-10
10370 St37-2 17241 X12CeNi77
11109 9 SMn 28 17243 X10CrNiS189
11301 St13 17 246 X12CrNiTi189
11375 RSt 37-2 17 248 X6CrNiTi1810
Ocel 1373 5t12 17249 6-X2CrNi189/1911
gi::: 11378 St37-3 17253 X12niCrSi36-16
<500 N.mm? 11428 St44-3 Korozivadorns ocel 17341 X6CrNiMo1713
11364 HI Stainless 17343 X5CrNiMo17122
11474 HIV Rostfreistahl 17436 X40MnCr13
11353 St35 17 349 X2CrNiMo1732
422630 GS-38 17352 X5CrNiMo17133
422633 GS-38.3 17359 X2CrNiMoN17122
17 360 X2(rNiMo17133
17 436 X40Mn(r18
17 465 X53CrMnNiN219
17618 X120mn12

17020 X6Cr13
17021 X10Cr13
Korozivzdorné ocel 17022 X20013
Stainless 17023 X30Cr13
Rostfreistahl 17024 X38Cr13
17 040 X6Cr17

17150 X20CrNi172




